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Alphabetisches Sachregister .

A.

Abdampfen f. Verdampfen .
Abdampspsanncn f. Pfannen .
Abfallgase vomCl a u s - Ch a n ce- Verfahren

759. 777.
Abhitze der Sodaöfen , Ausnutzung 463.
Abkühlung der Gase für Salzsäureconden-

sation 252, 275, 276, 278.
Absätze in Salzsäure - Leitungsröhren 281,

aus Sodalaugen 515, 525.
Absitzen f. Klären .
Aetzkalkf. Kalk.
Aetznatron, Eigenschaften 71. Specifisches

Gewicht von Natronlaugen 72 , 790.
Siedepunkte 73. Bestimmung 90, 479.
Angriff auf Eisen 657 , 688. Chemisch
reines 692 ff. Natronlauge und Soda ,
kaustische).

Alkali- Akte 250.
Alkalimetrifchcr Titer 91.
Aluminiumfulfat zur Sulfatdarstellung

121 .
Ammoniak, Bildung aus Salpeter bei der

Fabrikation von kaustischer Soda 670,
678. Gewinnung desselben aus dieser
Quelle 679.

Ammoniakgehalt in Bicarbonat 101.
Ammoniumsulfat zur Sulsatdarstellung

121 .
Analyse s. Soda , Sulfat rc.
Antichlor 75 (s. Natriumthiosulfat ).
Antimon zu Salzsäurepumpen rc. 348.
Armatur des Sodaosens 436.
Arsen in Salzsäure , Bestimmung 84. Ent¬

fernung 364.
Auflösen der Soda 596, 606.
Ausfischsalzes. Salze .
Außiger Cvndensationseinrichtungen 324.
Auslaugen von Rohsoda 494. Principien

495. Terrassenapparate 497. Apparat j
von Busf - Dunlop (Shanks ) 499. ^
Princip desselben 502. Einrichtung 503.
Arbeit damit 509. Arbeit bei Rohsoda

von rotirenden Oesen 512. Verschiedene
Apparate 512 ff. Rohlauge ).

Austrittsgase des Claus -Chance - Ver-
sahrens 759, 777.

B.
Backpulver 620.
Barilla 69, 494.
Bauxit zur Reinigung von Sodalaugen

526.
Bicarbonat , Eigenschaften 47. Löslichkeit

48. Analyse 99, 619. Bestimmung in
Laugen 541. Bildung beim Carboni -
siren von Sodarohlauge 528. Fabri¬
kation 614. Trocknen 616. Neue Me¬
thoden 617. Fabrikation bei der Am¬
moniaksoda 619. Prüfung des technischen
619. Anwendungen 620.

Bisulfat , Eigenschaften 25. Analyse 81.
Als Nebenprodukt bei der Salpetersäure -
darstellung 104. Verwendungen 105,
173, 789. Anwendung in der Sulfat¬
pfanne 173.

Bittersalz zur Sulfatdarstellung 114.
, Black u. Hill 's Sulsatosen 189.

Black u. Larkin 's Sulsatosen 191.
! Bleioxyd zur Entschwefelung von Soda¬

laugen 535, 655.
Bleipsannen zur Sulfatsabrikation 137,

790.
I Bleisulfat zur Sulsatdarstellung 123 , zur

Entschwefelung von Sodalaugen 533.
Bodensatz von kaustischer Soda 691.

! Bombonnes s. Thonflaschcn.
! Bootpfannen 555, 664.

Lotckonas, craustio 691.
l Braunkohle zum Sodaschmelzen 421.

Bronze , säurefeste 349.
^B uss - Dunlop 's Auslaugcapparat 499.

C.
Calciniren der Soda 568.
Ealcinirofen für Sulfat s. Sulfatöfen .
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Arbeit darin 176, Für Soda 569, 573 .
Mechanische 562. Mactear 's 583.

Calciumcarbonat für das Leblanc - Ver -
fahren 413, regenerirtes 417, 646, 649,
725, 760.

Calciumhydroxyhydrofulfid 707.
Calciumoxysulsid-Theorie 393.
Calciumsulsat zur Sulfatdarstellung 120.
Calciumjulfhydrat 707. Darstellung aus

Sodarückstand 747.
Calciumthiosulfat 788.
Cammack u. Walker 's Sulfatofen 190.
Carbonisiren der Sodarohlauge 519 , der

festen Soda mit Sägefpänen 572.
Carbonisirofen 573. Verhalten der Salze

darin 530, 587. Mechanische 582. Mac¬
tear 's 583.

Carnallit zur Salzsäurefabrikation 377. >
Cement aus Sodarückständen nach Schaff - !

ner u . Mond 725 , vom Chance -
Verfahren 760 , aus Kalkschlamm von !
kaustischer Soda 651.

Chance - Verfahren 751. Rückstände da¬
von 760.

Chapman 's Nultixls süsot evuporutor
659.

Chlor , freies in Salzsäure 83. Bestim¬
mung in Kochsalz 77.

Chlorammonium zur Salzsäuredarstellung
378.

Chlorcalcium zur Salzsäuredarstellung 369,
zur Entfernung von Schwefelsäure aus
L-alzsäure 357.

Chlormagnesium zur Salzsäuredarstellung
371.

Chlornatrium , Eigenschaften 2. Löslichkeit
3. Specifisches Gewicht der Lösungen 5. j
Siedepunkte 5. Vorkommen 6. Stein¬
salz 8. Salzseen 10. Salzsoolen 11.
Analyse 76. Bestimmung in Sulfat 79.

Chlorwasserstoff, Bestimmung 78, 62. Eigen¬
schaften 80. Specifisches Gewicht der
Lösungen 32 (s. Salzsäure ).

Claus ' Verfahren zur Schwefelregenera¬
tion 751. Ofen zur Darstellung von
Dchwefel aus Schwefelwasserstoff775.

Cl 6 ment - Deformes ' Auslaugeapparat
497.

Concentration im Vacuum 567, 666.
Concentrationspfanuen für Sodaöfen 437,

für kaustische Laugen 656 (s. Pfannen ).
Kondensation der Salzsäure s. Salzsäure -

Condensation , Koksthürme , Platten¬
thürme rc.

Cream eaustio 642.
Cr/ stal cmrConmts 612.
Cyanverbindungen , Entstehung beim Soda -

schmelzen 422. Beseitigung beim Schmel¬
zen 469 , in fertiger Rohsoda 492 , aus
den Laugen 535. Bestimmung 536.

Cylinder von Eisen für Sulfatdarstellung
132.

Cylinderbatterie für das Hargreaves
Verfahren 221, für das Claus - CH anc e
Verfahren 753.

Cylinderöfen für Soda 451 .

D.

Dampfkessel zur Concentration von kausti¬
schen Laugen 656.

Denaturirung des Kochsalzes 13.
Descroizilles - Grade 91, 92.
Dichte der Soda , Bestimmung 95.
Drehöfen für Soda 450.
Druckluft für Salzfäurepumpen 350.

E.

Eisen , Angriff durch Säuren 146 , durch
kaustische Laugen 657 , 681 , 688. Be¬
stimmung in Salzsäure 84, in Soda 91.
Vorkommen in Sodalaugen 517. Ein¬
fluß auf Entschwefelung der kaustischen
Lauge 672.

Eisenoxyd zum Kaustificiren von Soda 652.
Abschcidung aus kaustischen Laugen 689,
zur Absorption von Schwefelwasserstoff
764. Anwendung im Claus - Ofen 775.

Eisenpfannen (Schalen) für Sulfat 142.
Eiseuretorten für L-ulfatfabrikntion 132.
Eilenvitriol zur Sulfatdarstellung 122.
Elektrolyse zur Reinigung der Sodalaugen

531.
Entschwefelungder Sodalaugen s. Schwefel¬

natrium .

6 -

Fässer für Soda 593, für Krystallsvda 611 .
Faßpackmaschinen 593.
Ferrocyannatrium s. Cyanverbindungen .
Feucrgase zur Carbonisirung von Soda¬

laugen 522.
Filter für Soda -Nohsalz 440, für kaustische

Lauge 647, 648, 649.
Filtriren der Aetzlaugen 646.
Flammöfen für Sulfat 137 , 149 , 158,

790.
Flammofen - Condensationsthürme 323 .

! Freie Säure im Bisulfat 81 .

G.

Gasanalysen für das Chance -Verfahren
758.

Gasbehälter für Schwefelwasserstoff756.
Gase, Berührung mit Flüssigkeiten 254,

ans Flamm- und Muffelöfen 268, 271.
Gasentwickelung bei der Salzfäurefabri-

kation, Gang der 268.
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Gasöfen für Sulfat 163.
Gasströme, Ermittelung der mittleren Ge¬

schwindigkeit 343.
Gay - Lussac - Grade 91.
Gay - Lussit 57, 525, 625, 650.
Gebläse für den Hargreaves -Apparat

225 .
Gelbe Laugen 726. Zersetzung 729 , von

alten Halden 737.
Gesundheit, Einfluß von Salzsäuredämpfen

247, von Schwefelwasserstoff710.
Gezähe für Sulfatöfen 176, für Sodaöfen

443.
Glasretorten für Sulfatfabrikation 129.
Glasröhren für Salzfäureleitungen 278, für

Kondensation von Salzsäure 335.
Glauberit 28.
Glaubersalz , Eigenschaften 21. Natürliches

26, 58, 789. Darstellung mittelst Mag¬
nesiumsulfat 114. Fabrikation in Staß¬
furt 115, reines 241 f. a. schwefelsaures
Natron und Sulfat .

Grädigkeit der Soda 91.
Graphit - Ausscheidung in kaustischen

Schmelzkcsscln 681, 685.
Gußeisen s. Sulfatpfannen 146, für kau¬

stische Schmelzkessel 681.
Gyps zur Sulfatdarstcllung 121.

H.
Halden von Sodarllckstand 709. Behand¬

lung alter 737.
Handelsgradc der Soda 91, 93.
Handelssoda s. Soda bes Handels .
Hargreavcs ' Sulfatverfahren 203. Prin¬

cipien 206. Zusammensetzung der Gase
207. Temperatur 209. Thermochemische>
Reactionen 210. Salz dafür 211. Vor¬
bereitung desselben 212. Trockenofen 215.
Schweflige Säure 219. Pyritöfen 219.
Wasserdampf 219. Cylinderbatterie 221.
Verbindungsröhren 223. Erwärmung
224 . Gebläse 225. Verbesserungen 227.
Betrieb 229. Kondensation der Salz¬
säure 231. Analysen des Sulfats 232.
Kosten 233. Vergleich mit dem gewöhn¬
lichen Verfahren 234. Aehnliche Ver¬
fahren 237.

Hasenclever 's Verfahren zur Reinigung
von roher Salzsäure 359.

Herd des Sodaofens 465, der Calciniröfen
574.

Hölzerne Koksthürme 326.
Holzkohle zum Sodafchmelzen 419.
Hurter 's Theorie der Salzsäureconden -

sation 254.

Sachregister .

Indikatoren 88.
Jones u. Walsh 's Sulfatosen 180.

K.

Kalk zum Kaustischmachen, Analyse 640.
Kalkschlamm vom Kaustischmachen 416.

Filtration 646. Zusammensetzung 649.
Untersuchung 650. Verwendung 651,
von der Schwefelregeneration 725, 760.

Kalkstein für Leblanc - Schmelze412, 415,
416. Einfluß auf Natronvcrluste 625.

Kanäle für Salzsüuregas 280, 281.
Karren für Sulfat 177, für Rohsoda 448.
Kauftificiren von Soda 638, 641,unter Truck

643, 645. Grad der Umwandlung 645,
mit Eisenoxyd 652, MU8O2 653. Ana¬
lysen der Laugen 666.

KaustischeSoda s. Soda , kaustische.
Kaustischer Schlamm als Rohmaterial für

Leblanc -Schmelze 416.
Kaustisches Sodasalz , Fabrikation 548, 571.

Analysen 553.
Keller für Sulfatöfcn 177.
Kelpsalz 12, 595.
Ketteuthurm zum Carbonisiren und Ein¬

dampfen 522.
Kieserit zur Sulfatdarstellung 115.
Klären von Sodalaugen 515, von Raffinir -

laugen 601 , für Krystallsoda 606 , im
kaustischen Schmelzkesjel 688.

Klärschlamm 515.
j Kochsalz, Denaturirung 13. Statistik 15,

789. Analyse 76 , als Rohmaterial für
Sulfat 127 , für Hargreavcs 211
(s. Chlornatrium und Steinsalz).

Kohle zum Sodaschmelzen 417. Analysen
423 . Stickstoffgehalt 422. Kleinkohle 424.

Kohlenoxyd, Bildung im Sodaofen 402,
404.

Kohlensäure zum Carbonisiren 520 , zur
Darstellung von Bicarbonat 614 , zur
Austreibung von Schwefelwasserstoffaus
Sodarückständen 740, 750, 753.

Kohlensäurebestimmung in Aetznatron 97,
nach Lunge u. Marchlewski 97 , in
Svdalaugen 482.

Kohlensaurer Kalk zum Sodafchmelzen413.
Zerkleinerung 414, 425.

Kohlensaures Natron , Eigenschaften 39.
Lösungen 43. Löslichkeit in Kochsalz¬
lösungen 46, saure Karbonate 47 (siehe
Soda , Natriumkarbonat , Urao , Bicar¬
bonat).

Koks zur Feuerung von Sulfatöfen 152,
160, für Koksthürme 316 , zum Soda¬
schmelzen 423.

Koksthürme 248, 252, 253, 273. Theorie
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265. Wirkungsart 301. Gestalt 301.
Waschthünne 302. Fehler 802. Zug
303. Brandgefahr 303, vieleckige 304,
sehr große 304. Einschaltung von Stein-
trögen 304. Bau der Thürme 308.
Eisentheile 312. Thürme ohne Eisen
312. Thürme aus Ziegeln 313. Rost
315. Koksfüllung 310. Ersatz dafür
317. Speisevorrichtungcn317. Bei¬
spiele aus der Praxis 320. Thönerne
323. .Hölzerne 326. Dimensionen 326.
Ersatz durch andere Apparate 329.

Kraushaar ' s Schwefelregeneration 74/.
Kreide für Leblanc -Schmclze 413. Analyse

416. Zerkleinerung 414, 425.
Krystallisirgefäße für Soda 606, 609.
Krystallsoda, Eigenschaften 41. Fabrikation

603. Zusammensetzung 610. Verfäl¬
schung 610. Verpackung 611, besondere
Formen 611. Mutterlaugen 612. Aus¬
bringen 613.

Kühlvorrichtungen für Salzsäure 252, 259,
262, 275, 283, 791.

L.

Larkin 's Sulsatofen 191.
Laugereis. Auslaugen.
Leblanc - Verfahren 1. Geschichte Le¬

tzl anc's 382. Spätere Entwickelung 388,
jetziger Stand 391. Theorie 392. Er¬
gänzung durch Schweselregeneration 405.
Thermochemie 406. Rohmaterialien 411.

Leitungsröhren für Salzsüuregas275, aus
Thon 276. Glas 278. Mauerwerk 280.
Eisen 280. Stein 281, für flüssige Salz¬
säure 356.

Imvsrxool tsst 92.
Longmaid 's Sulfatverfahren 111.
Luft zum Entschwefeln von Sodalaugen

528, 654, 669, 679, 685.
Luftdruck, Arbeit zur Ueberwindung 201.
Lunge u. Marchlewski 's Kohlensäure¬

apparat 97.
Lunge u. Rohrmann 's Plattenthürme

330, 791.

M .

M actear 's Sulfatofen 184. Sodaschmelz-
verfahren 466. Calcinirofen 583.

Magnesiumchloridbei Schaffner -Hel -
big's Schwefelregeneration 742, 745.

Magnesiumsulfat zur Sodadarstellung 114.
Mahlen des Kalksteins 414, 425, der Soda

592, des Bicarbonats 616, des Aetz-
natrons 695.

Mangandithionat zur Sulfatdarstellung
124.

Mangansulfid zur Sulfatdarstellung113.

Mangansulsatzur Sulfatdarstellung123.
Manganverbindungen zur Oxydation von

Rohsodalauge nach Pauli 531.
Marseillerofen 548.
Mauersalpcter 52.
Meersalz6.
Mehrfacher Effect beim Eindampfen von

Laugen 567, 657.
Membranvumpen 347.
Metalle für Salzsäurepumpen347, 348,

349.
Metalloxyde zur Entschwefelung 533, 655.
Metallsulfüre zur Sulfatgewinnung110.
Methylorange 88.
Miller und Opl 's Schweselregeneration

748.
Mirabilit 21, 27 (s. Glaubersalz).
Mischungen für Leblanc -Schmelzen 426,

für kaustische Soda 637.
Mischungskohle 417.
Mond 's Schweselregeneration 718.
Mörtel aus Sodarückstand 713, 725.
Muffelöfen für Sulfat 137, 154, 159.
Mutterlaugen von Krystallsoda 612, von

Bicarbonat 617.

N .

Natriumaluminat in kaustischer Soda 689.
Natriumbicarbonat, Eigenschaften 47 (siehe

Bicarbonat).
Natriumcarbonat, Eigenschaften 39. Hy¬

drate 41. Lösungen 43, Bestimmung in
Soda 87 , in Aetznatron 96 (s. kohlen¬
saures Natron und Soda).

Natriumpyrosulfat 26.
Natriumsesquicarbonat 47 (s. Urao).
Natriumsulfat, Nothwendigkeitfür Krystall¬

soda 605 (s. Sulfat und schwefelsaures
Natron).

Natriumthiosulfat, Eigenschaften 73. Be¬
stimmung 103, in Rohsoda 481, als
Verunreinigung im Bicarbonat 100.
Entstehung beim Oxydiren von Laugen
678. Einwirkung von Nitrat 677, in
gelben Laugen 727. Darstellung aus
Claus -Ofen-Gasen 779. Fabrikation
784, aus Sodarückstand 785. Anwen¬
dung 788.

Natronhydrate 71.
Natronlauge, specifische Gewichte 72, 790.

Siedepunkte 73 (s. Aetznatron).
Natronsalpeters. Salpeter.
Natronseen 54.
Natürliche Soda 49. Entstehung 50, in

Ungarn 52. Aegypten 53. Armenien
55. Indien 56. Arabien 57. Vene¬
zuela 57. Mexiko 58. Nordamerika 58,
789.

Normaljäure 87.
Nutzbares Natron 91.
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oxyde rc. 533. Befreiung von Ferro-
cyanür 535. Analyse 537.

Röhren s. Lertungsröhren .
Nohsalz (Soda ) 545. Fractionirunq 559.

Analysen 560.

O.
Ofensäure 357.
Opl 's Schwefelregeneration 746.
Owens Pußö 63.
Oxydiren des Schwefelnatriums in Soda¬

rohlauge 528, in kaustischer Lauge 668.

P.
Parnell 's Verfahren zum Kaustischmachen

643.
Pauli 's Verfahren zur Oxydation des

Schwefelnatriums 531.
Püchiney -Weldo n's Sodaschmelz-Ver¬

fahren 428 , 470. Analysen von Roh¬
soda 486.

Pentathionsäure 744, 746, 772.
Perlweiß , Fabrikation 621.
Pfannen für Sulfat 135, von Blei 137,

von Eisen 142 , Arbeit darin 170 , für
Sodaöfen 437 , 458. Ausnutzung der
Wärme bei verschiedenen Systemen 463,
mit Oberfeuer 543 , zum Soggen 547,
mit Unterfeuer 653 , Bootpfannen 555,
mechanische 561. Thelen 's 561, andere
564. Vacuumpfannen 567 , 657 , für
raffinirte Soda 602, für kaustische Lau¬
gen 657, 66U

Pfannenstein , Sulfat aus 109.
Pflauzensoda 63.
Plattenthürme zur Salzsäurecondensation

330, 791.
Portlandcement s. Cement.
Pottasche, künstlichê695.
Probenziehen von Soda 86, von kaustischer

Soda 95.
Pulsometer für Salzsäure 351.
Pumpen für Salzsäure 346 , aus Thon

346, aus Metall 347, 349. Membran¬
pumpen 347 , mit comprimirter Luft
350 , von Schlotter 350. Pulsometer
351, für Sodalaugen 440.

Pyrit , künstlicher, aus Sodarückständen
714.

Pyritabbrände zur Absorption von Salz¬
säuregas 337.

Pyritöfen fürHargreaves ' Verfahren 219.
Pyrosulfat des Natriums 26.

R .

Naffiniren der Soda 595.
Reductionskohle 417.
Revolver s. Sodaöfen .
Rhodannatrium 469. Bestimmung 539.
Roblauge , Zusammensetzung 513 , 514.

Klären 515. Carbonisiren 519. Oxy-
dircn 528. Entschwefelung durch Metall -

Roh)oda 473 , (chwarze 474 , rothe 475,
weiße 477 , weiche 477 , von rotirenden
Oefen 477. Untersuchung 478. Ana¬
lysen 483. Verhalten au der Luft 488.
Einwirkung des Wassers 490. Zer¬
störung der Cyanverbindungen 493. Aus¬
laugen 494 (d. d.). Schmelzen für kau¬
stische Soda 637.

Roots - Blower 225.
Rothe Laugen 545, 561, 693.
Rotirende Sodaöfen und Sodaöfen .
Rückstände s. Sodarückstand , Kalkschlamm,

Schwefelregeneration.
Rührwerke zum Auflösen von Soda 596,

zum Kaustischmachen 639.

S .

Salinenbetrieb 11.
Salpeter zur Entschwefelung von kausti-

^ schen Laugen 664. Reactionen 669. Ver¬
suche im Kleinen 671. Anwendung in
der Praxis 678, 685, 687.

Salpetersalz 12.
Salpetersäurefabrikation , Visulfat von 1,
^ s. Bisulfat .
Salz s. Kochsalz, Chlornatrium , Seesalz.
Salze bei der Fabrikation von kaustischer

Soda 641, 662, 664, 666, 683.
Salzfilter für Sodasalz 440.
Salzsäure , Geschichte 30. Eigenschaften 30.

Löslichkeit 32. Hydrate 34. Specifische
Gewichte 34, 36. Specifische Wärme 35.
Chemische Eigenschaften 35. Physiolo¬
gische Wirkung 38. Analyse 82. Dar¬
stellung als Hauptproduct 126. Einfluß
auf Pflanzenwelt 243 , auf Gesundheit
247. Erhitzung bei Absorption in Wasser
257. Stärkste darstellbare Säure bei
bestimmten Bedingungen 260 , 263.
Schwache Säure 337. Pumpen für 346
(s. Pumpen ). Verunreinigungen 357.
Reinigung 358. Verpackung 364. Ver¬
wendung 365. Transportwagen 366.
Vorrathsbehälter 366. Statistik 366.
Anwendung 367. Darstellung durch
specielle Methoden außer den gewöhn-

^ liehen 368.
Salzsäurecondensation 136, 159, 162, 184,

188, beim Hargreaves -Verfahren 231.
Nothwendigkeit 243. Aeltere Versuche 248.

I Verluste in früherer Zeit 248. Alkali-
Akte 250. Allgemeine Principien 250 .
Einfluß der Abkühlung 252 , 259 , 794.
Hurt er 's Theorie 254. Gang der Gas -

^ entwickelung 263 , 339. Apparate 271.
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Lcitungsröhren 275 (s. diese). Tröge 283.
Thonslascheii 293. Koksthürme 301 (s.
diese). Plattenthürme 330, 791. Spe¬
cielle Apparate 333. Absorption durch
besondere Mittel 337, 795. Controle
338. Zug 339. Prokuren auf ent¬
weichende 1161 340. Regeln der engli¬
schen Commission 343. Entweichende
Mengen 328 , 344. Betriebsresultate
344, 790, 791.

Salzseen 10.
Salzsoolen 11. Analyse 78.
Sandstein für Salzsäurecondensation 291.
Säurefeste Platten 293.
Schaffncr 's Schwefelregeneration 718.

Schwefelschmelzkessel 734
Schaffner u. Hclbig 's Verfahren 742.
Schalen für Sulfat 142.
Schlösing 's Salzsäurecondensation 292.
Schmelzen im Sodaofen s. Sodaofen, Roh¬

soda rc.
Schmelzpunkt für kaustische Soda 679.

Dauer 680. Angriffe des Eisens 681.
Einmauerung 681. Arbeit darin 683.
Beendigung 688. Klären 688.

Schwadenfänge für Sulfatöfen 174.
Schwefel, Abscheidung aus Schwefelwasser¬

stoff durch 80g 730, 743, 771, im Claus -
Ofen 776.

Schwefelcalcium in Nohsoda, Verhalten 491.
Hydratation bei der Verwitterung 706.

Schwefeleisennatrium in Rvhlaugen 518.
Schwefelkies, Sulfatfabrikation mit 110.
Schwefelnatrium , Bestimmung 90 , 480.

Vorkommen in Rvhsoda 475. Entfer¬
nung durch Carbonisiren 519 , durch
Orydiren 528, durch Bleisulfat 531, durch
Zink 533, durch Blei 633, aus kaustischen
Laugen durch Oxydation mit Luft 654,
durch Metalloxyde 655, durch Salpeter rc.
664 , 668 , 671 , 679 , 685 , 687. Zer¬
setzung durch Kohlensäure, Versuche 526.
Fabrikation aus Sodarückstand 716.

Schwefelregeneration als Ergänzung des ^
Leblan c-Verfahrens 404. -Frühere Ver¬
suche 716 , nach Schaffner u. Mond
718 (Rückständedavon 725 , gelbe Lau¬
gen davon 726. Reinigung des ge¬
fällten Schwefels 733. Bctricbsresultate
786) , durch Austreibung als 8 ^8 739,
nach .Schaffner u. Helbig 742 , nach

' Anderen 747 , nach Claus u. Chance
750 (vergl. Dchwcfelwasserftosf).

Schwefelsäure, als Verunreinigung der
Salzsäure (Bestimmung 83. Entfernung
367) als Material für Sulfatfabrikation
128. Verwendung in Sulfatpfannen
148, 171. - Verluste davon 195. Anwen¬
dung zur Reinigung von Ofensäure
358.

Schwefelsaurer Kalk, gefällter, Fabrika¬
tion 621.

Lunge , Soda -Industrie. 2. Aufl. II .
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Schwefelsaures Natron , Eigenschaften 18.
Redaction 19. Hydrate 21. Löslichkeit
22 . Saure Sulfate 25 . Natürliches
Vorkommen 26 , 58 , 789. Analyse 79.
Fabrikation s. Sulfat . Darstellung von
reinem wasserfreien 237 , von reinem
krystallisirten 241. Bestimmung 79, 201,
480 (s. Sulfat ).

Schwefelverbindungen, Bestimmung der
verschiedenenneben einander 481.

Schwefelwasserstoff, Austreibung aus Soda -
rückständen 739. Behandlung dazu nach
Schaffner u. Helbig 744 , nach
Claus u. Chance 762. Beseitigung
durch Absorption 764. Verwendung zur
Schwefelsäurefabrikation 767. Abschei¬
dung von Schwefel durch 80z 711, durch
E9.8 O4 774 , durch Verbrennung des

^ Wasserstoffs 774, nach Claus 775.
Schweflige Säure in Salzsäure ; Bestim¬

mung 80 , in Soda 481 , beim Ha le¬
gren » es - Verfahren 219. Verunreini¬
gung der Sodalaugen beim Abdampfen
544.

Schwefligsaures Natron , Bestimmung 90,
481.

Sechseckige Tröge und Thürme für Salz¬
säure 290, 3>>4.

Seesalz 7, für Sulfatdarstellung 128.
Selen in Salzsäure 85.
Shanks ' Auslaugcverfahren 499.
Siedesalz 11, für Sulsatdarstellung 128.
Soda , carbonisirte 572, krystallisirtes. Kry-

stallsvda.
Soda des Handels , Analyse 86. Grädig¬

keitstabelle 93. Dichte 95. Eigenschaften
588. Zusammensetzung 590. Mahlen
592. Verpacken 593. Reduction der
Stärke 595.

Sodafabrikation f. Leblanc , Sodaschmel¬
zen rc. Ausbringen 622. Verluste 624.
Gestehungskosten 628.

Soda , kaustische, Eigenschaften 71. Ana-
, lyse 95. Fabrikation 634. Geschicht¬

liches 634. Schmelzen dafür 637. Kau-
stischmachen638. Filtrircn 645. Ent -
schwefeln 654 , 668 , 678 , 685 , 687.
Conccntration der Laugen 656. Aus¬
geschiedene Salze 662. Analysen von
Zwischenprodukten 686 , von Handel--

' waare 696. ' Fertigmachen in Schmelz-
kesseln 679. Verpacken 689. Bodensatz
691, krystallisirte 692, chemisch reine 692,
gelbliche (ersarn ) 693 , besondere For¬
men 695. Betriebsresultate 698. Ver¬
wendung 700. Statistik 700.

Soda (s. kohlensaures Natron ) , natürliche
- 49 (s. diese) , aus Pflanzenaschcn 68,

künstliche, Geschichte 379. Erfindung
Leblan 'c's 382.

Sodaösen 429 . Handöfen/ alte 429, neuere
432. Arbeit darin 441. Temperatur 442.
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Vorgänge darin 443 (s- Sodaschmelzen).
Zug 448. Karren zum Ausziehen 448.
Kohlenverbrauch 449. Notirende Oefen
450, mit Gasheizung 459. Arbeit darin

^ 446. Beschaffenheitder Schmelze 477.
Soda , Reinigung durch Rafsiniren 595,

durch Kryftallisiren siehe Krystallsoda,
^ chemisch reine 614.
Sodarückstand 511. Analyse 542 , 703.

Zusammensetzung 701 , 704. Verwitte¬
rung 705. Behandlung der Halden 709.
Uebelftände 710. Beseitigung durch Ab¬
fuhr ins Meer 711. Verwerthung zu
verschiedenen Zwecken 712, auf Schwefel
714, alte Halden 737 ; s. Schwefelregene¬
ration . Fabrikation von Schwefelnatrium
785.

Sodasalz . kaustisches 548, 553, 571.
Sodaschmelzen, Theorie 392. Versuche von

Kolb 399 , 446 , in der Praxis 443.
Verbesserungen 447. Ausziehen 448.
Temperatur 442 , 444 , 476 im rotiren -
den Ofen 464, nach Mactear 466, mit
Beseitigung der Cyanverbindungen 469
(s. Nohsoda).

Soggen des Rohsalzes 517.
Speifevorrichtungen für Koksthürme 317.
Staubstrahlapparate 264, 333, 335.
Stein für Salzfäuretröge und Thürme 291.
Steinsalz 8, für Sulfatdarstellung 127, im

Hargreaves - Verfahren 212.
Steintröge für Salzsäure 281 , 283 , 304,

mit Wasfereinspritzung 330.
Stickftosfgehalt der Reductionskohle 422.
Sulfat (s. schwefelsauresNatron ) , natür¬

liches Vorkommen 26, 58, 789. Analyse
79. Technische Prüfung 179, 201. Ver¬
schiedene Methoden zur Darstellung 103,
als Nebenproduct 104, aus Mutterlaugen
von Salinen rc. 107 , aus Pfannenstein
109 , aus Kelp, Kiejerit , Kryolith 110,
als Hauptproduct 110 , aus Metallsul -
füren und Na 61 110 , aus Magnesium-
sulfat 114, aus anderen Sulfaten 121.
Gewöhnliches Verfahren aus Na 61 und
Schwefelsäure 124. Rohmaterialien 127.
Apparate 129. Glasretorten 129. Eisen¬
retorten 132. Oefen 135. Bleipfannen
137, 790. Eisenschalen 142 ff. Sulfat¬
öfen). Betriebsresultate 194, 791. Kosten
197. Wärmevorgänge 200. Fabrikation
nach Hargreaves 203 (s- diese). Aehn-
liche Verfahren 236. Darstellung von
reinem calcinirten 237 , von reinem
krystallisirten241. Anwendung beim Le¬
tz lanc - Verfahren 411.

Sulfatöfen mit Bleipfannen 137, 790, mit
Eisenschalen 142 , mit Flammfeuerung
149, 790. Muffelöfen 154. Vergleichung
beider 158, niit Gasfeuerung 163. Ueber-
drucköfen 164. Allgemeine Regeln 169.
Arbeit in Handöfen 170. Mechanische

^ Sachregister .

! Oefen 180. Oefen von Jones 180,
^ von Mactear 184, von Larkin 191.
Sulfatpfannen f. Pfannen .
Sulfidfchwefel des Sodarückstandes, Aus¬

treibung des llzSO 739.
Szäksö 52.

T.

Temperaturen (s. thermochemische Vor¬
gänge) bei Kondensation von Salzsäure
268, 275, 792, im Sodaofen 442, 444,476.

Tetrathionsäure 772.
Theer, Kochen von Röhren für Salzsäure

277, von Steinplatten 292.
Theer - Thonkitt 295.
Th elen - Pfanne zum Verdampfen 561,

zum Trocknen 569.
Thenardit 18 , 28 (f. schwefelsaures Na¬

tron ).
Thermochemische Vorgänge Lei der Sulfat -

darstellung 200 , bei Kondensation von
Salzsäure 259, 262, 263, 794 , bei der
Sodafabrikation 406.

Thiosulfate f. Natriumthiosulfat .
Thonerde, in kaustischer Soda , Einfluß auf

Titrirung 96. Ausscheidung aus kausti¬
schen Laugen 689. Anwendung zur Rei¬
nigung von Rohlaugen 526.

Thönerne Koksthürme 323 (s. Platten¬
thürme).

Thonflaschen für Salzsäurecondensation
293. Verbindung 297 , nach Wimpf
297. Zahl 298.

Thongefäße für Salzsäuretransport 365.
Titriren der Soda 87, der kaustischen Soda

96.
Touries s. Thonflaschen.
Transportwagen für Salzsäure 365.
Trockenapparate für Soda 569.
Trommeln für kaustische Soda 689.
Trona 47, 50.
Tropäolin 89.

u.
Ueberdrucköfenfür Sulfat 164.
Ultramarin in Sodaöfen 487.
Unterschwefligsaures Natron s. Natrium¬

thiosulfat .
Urao 47, 50, 57, 61, 67, 619.

V.

Vacuum-Apparate für Laugenverdampfuna
567, 656, 657, 659.

Vanadin in Sodaproducten 525, 698.
Vegetation , Beschädigung durch Salzsäure244.
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Ventilator für Mond's Verfahren 723.
Verdampfung von Rohlaugen 543 (siehe

Pfannen). Ausnutzung der Wärme 463.
Verluste in der Sodafabrikation 624.
Verpacken der Soda 593, der kaustischen

Soda 689.
Verstäubungsapparate für Salzsäurecon-

densation, Theorie 264. Anwendung
333, 335.

Vertheilungsapparate für Koksthürme rc.
317.

Verwitterung der Sodarückstände 705.
Volvic-Lava 291.
Vorthürmchen 325, 330, 357, 791.

W.
Wagen für Sulfat 177, für Nohfoda 448.
Wärme, Ausnutzung bei verschiedenen Ver¬

dampfungsarten 463.
Wärmeverluste beim Leblanc -Verfahren

408, 463.
Wärmevorgängef. thermochemische Vor¬

gänge.

Sachregister . 803

Waschkrystall 604.
Wafchthürme 302.
Wasserdampf, Maximalspannung bei Gegen¬

wart von 1401 258.
Wassereinspritzung für Salzsäureconden-

sation 333, 335. Theorie 264.
Wilson 's Gasgenerator 218.

?).

st)ary an -Evaporator 657.
^ orlcsliirs tiuZs 291, 292.

Z.
Ziegel für Koksthürme rc. 292.
Ziegelthürme 313, für Flammofengase323.
Zink zur Entschwefelung von Sodalaugen

534, 656, zur Entfernung des Ferro-
cyans 537.

Zinksulfat zur Sulfatdarstellung 123.
Zinn zur Absorption von Salzsäuredämpfen

795.
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